
％純度 (強熱後) 　99.8～100.0

水溶状 　試験適合

％強熱減量 (600 ℃)  　1.0     以下

％塩化物 (Cl)  　0.002   以下

％りん酸塩 (PO  　0.001   以下

％けい酸塩 (Siとして)  　0.005   以下

％硫酸塩 (SO)  　0.002   以下

％窒素化合物 (Nとして)  　0.001   以下

％カリウム (K)  　0.01    以下

ppm銅 (Cu)  　2       以下

％マグネシウム (Mg)  　0.002   以下

％カルシウム (Ca)  　0.005   以下

ppm亜鉛 (Zn)  　2       以下

％アルミニウム (Al)  　0.001   以下

ppm鉛 (Pb)  　2       以下

ppm鉄 (Fe)  　5       以下
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炭酸ナトリウム

ｐＨ標準液用
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規格内容は、JIS規格の改定等に伴い、予告なく変更する場合があります。
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